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偏振控制法紫外写入 Bragg光纤光栅的特性分析

饶明辉,何振江, 杨冠玲,艾锦云

(华南师范大学 物理系,广州 510631)

摘要: 结合目前常用光纤布喇格光栅制作方法, 详述了一种更加灵活、简单而又有效的制作光纤布喇格光栅

的方法,即偏振控制法。该方法是基于: 在紫外光 s 和 p 偏振方向诱导而成的两个折射率调制剖面之间形成一个

相移,通过改变两个偏振方向上光强比例, 就能够控制调制量和诱导相移。它的优点是写入的光栅具有多相移和

不均匀切趾剖面的特点,其应用前景广泛。
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引 言

随着光纤光栅技术迅猛发展, 其制作方法也在

不断地创新,该技术将对光纤通信领域产生深远的

影响。利用光纤的光敏性可用紫外光在光纤纤芯中

写入光纤布喇格光栅, 其具有别的元件不可比拟的

优越性,如它与光纤通信所用的光纤相兼容, 小的插

入、吸收、散射损耗, 以及好的光谱特性和可靠性。

人们对其在光纤技术领域内的应用进行深入探讨,

并取得满意的结果, 例如, 已广泛应用于光纤滤波

器、光纤传感器、光纤激光器及光通信系统中色散补

偿等方面。因此,光纤布喇格光栅将是下一代高速

光纤通信系统中不可缺少的关键器件之一。

目前,光纤布喇格光栅的制作方法层出不穷, 随

着对光纤布喇格光栅性能的要求越来越高, 其性能

的优劣无疑就取决于写入方法的好坏。例如,

HILL[ 1]光栅采用内写入法,利用菲涅耳反射使得反

射光与入射光在适当条件下干涉, 在纤芯内部形成

驻波,由于光致折射效应, 在沿光纤长度的波节、波

腹处通过曝光可以诱导出周期性的折射率变化形成

光栅,该方法对装置的稳定性要求高且折射率变化

小、波长不易改变; 美国 UT RC 的 MELTZ 等研究

人员在 1989年首次用紫外光全息法制成高反射率

的布喇格光栅,它是在选择适当的波长后,使纤芯在

两束干涉光的诱导下发生折射率永久性变化而形成

的,这种光栅的稳定性较好,但它对光源的相干性和

光路的稳定性要求较高; ASKIN [ 2]和 ARCHAM

BAU LT [ 3]利用单脉冲法制作的光栅虽然可以免除

外界的干扰,但反射率较低;逐点写入法是用来制作

长周期光栅,光纤由计算机微动机构步进,进行逐点

曝光形成光栅,它的缺点是重复性较差。

为了满足 现代 的密集 型波 分复用 系统

( DWDM )的需要, 即在 1550nm波长处,对信道间隔

为 50GHz的信号进行有效的波分复用/解复用, 则

布喇格光纤光栅要具有强的旁瓣抑制作用和满足通
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信带宽的要求, 均匀周期光栅已暴露许多不足,而各

类非均匀周期光栅得到迅速发展,其中相移布喇格

光栅就是其中一种。如果在制作光栅时, 事先引入

一定的位相,可制成相移光栅,这样器件的损耗和信

道的间隔会进一步地减小。通常制作相移光栅采用

抖动法[ 4]。由于该方法对光纤和相位掩模的相对

位置方面要求特别准确, 且对振动的干扰又敏感, 为

了获得更好的相移布喇格光栅, JENSEN 等人[ 5]利

用紫外偏振进行写入。本文中介绍了这种简单、灵

活而又稳定的紫外偏振写入法以及对其写入的光栅

的光谱特性进行分析, 它的优点是其它方法无法比

拟的。

1 偏振控制法原理

在理想的情况下,布喇格光栅具有矩形滤波功

能,即平坦的阻带和通带内反射可忽略。由傅里叶

变换分析可知, 具有矩形滤波功能的光栅切趾剖面

一定与 sinc函数相似
[ 6]

,这种 sinc 型的调制剖面在

光栅写入时需要几个相移。而一般的相位掩模板法

不具备这样的特性, 相位掩模板是一个衍射元件, 由

计算机控制经刻蚀而成, 入射的紫外光经过掩模形

成衍射,衍射光侧面照射光纤,是因光敏效应可在掩

模后的不同位置形成不同周期的光栅所致。当紫外

光通过相位板时产生干涉, 从而在光纤圆柱面形成

干涉场,将光栅写入。用该方法制作的光纤光栅, 其

周期受掩模周期和光纤折射率的控制, 与入射光的

波长无关,适合于批量生产,缺点是原则上每一个波

长需要一块掩模板。为了满足现代光通信的需要,

紫外写入具有相移布喇格光栅中,常用来介绍相移

的方法主要是抖动法,在这里介绍偏振控制方法, 其

能够形成具有很好的相移调制剖面,与抖动的方法

相比,该方法灵活且对振动不敏感。

在研究光纤光栅理论工具和数值计算方法中,

耦合模理论能够明确描述模场的光学特性因而被广

泛采用,光纤布喇格光栅的光学特性主要表现在正

反向基模间的耦合,这是由于纤芯的折射率周期性

的变化引起的。在写入布喇格光栅时如何引入相

移,如图 1所示[ 5] , 该装置由 5 部分组成: 波长为

248nm的紫外光源、偏振器、偏振光束分光器、相位

掩模以及要写入的光纤, 其中偏振器安装在由计算

机控制的旋转台上。沿着光纤和相位掩模板方向,

同时移动偏振光分光器和紫外光束,在曝光期间光

纤和相位掩模位置不变。紫外光经过分光器后在 s

和 p 偏振方向传播矢量之间形成一个 角,在纤芯,

Fig. 1 Schematic representat ion of the polarizat ion cont rol method

这两个方向的光束会诱导形成两个具有微小位移的

调制剖面。在该两个剖面间的相移取决于发散角

、纤芯与掩模板间光程以及折射率调制的周期。

通过调节光纤到相位掩模间的距离 d , 可随意选择

相移。从几何方面考虑, 由于 角比较小, 知道 d

的大小, d 的大小可由方程( 1)
[ 5]
得到, 然后通过调

整在两个偏振方向上的紫外光强比例, 就能够获得

离散的 相移:

4 ( nd + r )
n

=  (1)

式中, r 是光纤半径, n 是光纤包层在波长为 248nm

处的折射率,  是相位掩模周期。紫外光在 s 和 p

方向上的光能量分布为:

H s = H cos2!, H p = H sin2! (2)

式中, H 是总的光能量。因而在布喇格光栅中, 折

射率调制变化量 ∀n( z )由下式求出:

∀n ( z ) = #H 1 + cos(2!) cos
2 z
 B

+ ∃0 (3)

z 是光纤上的位置; ∃0 是常量,  B 是光栅周期, #

是光纤的光敏性参数,通常它是 H 的函数,跟具体

的光纤有关[ 7]。(3)式中 #H 是光栅周期内空间平

均折射率的变化, 第 2 项是余弦调制, 调制度为

#H cos( 2!)。

根据耦合模理论可得[ 8] ,耦合系数为:

K = ∀n( z ) / %B (4)

式中, %B= 2 neff  B 为布喇格波长, neff为有效折射

率,  B为光栅周期, ∀n ( z )为折射率调制变化量。

当 ∀&= &+ - &- - 2 /  B= 0( &+ , &- 分别为入射波

和反射波的传播常数)时,光栅的最大反射率为:

R max = tanh
2
( ∀nL / %B) (5)

主峰的带宽为:

∀%
%B

= s
∀n
2n ef f

2

+
1
N

2

(6)
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式中, N 为光栅面个数,对于反射率接近 100%的强

光栅, s= 1,而对于弱光栅, s= 0. 5,如果引用近似带

宽,通过简单的计算, ( 6)式简化为:

∀%= 2∀n  B ( 7)

由( 4)式, ( 5)式, ( 7)式可知,若要获得性能好的布喇

格光栅,必须改变光栅参数(光栅长度, 折射率变化

量,引入切趾包络函数) , 其中折射率调制变化量

∀n ( z )是关键之一。

由( 3)式可知, 如果只有一个偏振方向时, 就很

容易得到最大的调制幅度;在两个偏振的情况下, 如

果偏振器的偏振角为 45 且在两个方向上的紫外光

强相等时,具有最小值为 0; 当 != 0 或 != 90 时,

最大的幅度就取决于折射率调制剖面的相位。当偏

振器的偏振角经过 45 时, 可得到相位移动。在这

里扫描速度决定了平均折射率的变化, 在曝光期间,

扫描速度应保持不变。如图 2 所示, 图 2a表明: 在

引入 sinc函数包络切趾面的光栅写入时, 两个偏振

方向上归一化光能量的变化以及归一化折射率调制

幅度情况; 图 2b表明其相应的偏振器的偏振角 !。

在实验中, 光源为 248 窄线 KrF 的激光器, 分光器

是一个发散角为 14 的棱镜, 光纤的直径为 125∋m。

如果想获得高性能的光栅, 则必须仔细调整光纤到

掩模板的距离。

Fig. 2 a! normalized f luence profiles for s and p polarizations b !
corresponding polarizer angle !

2 写入光栅的光学特性

作为滤波的布喇格光栅, 其反射谱中旁瓣的影

响对滤波是非常不利的, 它会产生附加的噪声,因而

要对旁瓣加以抑制, 在这里引入了两种光学切趾, 即

sinc函数切趾、高斯切趾, 光纤光栅的光学切趾指的

是:在光栅中,光感折射率调制的振幅是沿光栅长度

有一个钟形函数的形状变化。在实验中写出了两种

类型的光栅: 高斯光栅和 sinc光栅, 写入时, 激发光

束能流密度为 30mJ/ cm2; 高斯光栅表明偏振控制法

在一维扫描情况下能够写入具有变迹曲线的光栅;

sinc光栅说明了该方法能够写入几种相移的光栅。

sinc光栅的变迹曲线如图 2a所示。为了避免由 sinc

光栅有限长度引起的问题,在光栅中又采用了高斯

变迹,目的是为了减少反射峰值的旁瓣影响,对于弱

光栅,旁瓣抑制到 27dB;对于强光栅, 抑制到更小一

些。图 3和图 4展示的是具有一个相移的光栅光谱

实测与模拟图。图 3a 和图 3b 表明了上述特点的

23mm长的 sinc光栅的透射及反射光谱特性。这谱

线图说明了该种光栅除了抑制旁瓣作用外,它的测

量和模拟结果基本一致。图 4a和图 4b分别是写入

的高斯光栅的透射谱和反射谱。

Fig. 3 a! t ransmission spect ra for sinc grating b ! ref lect ion spectra

for sinc grat ing

Fig. 4 a ! t reasm ission spect ra for Gaussian grating b ! ref lect ion

spect ra for Gaussian grat ing

从图中可以看出, 模拟和测量的光谱在阻带内

吻合得相当好。在反射峰值的波长位置, 实测的反

射谱线比模拟的要高。导致这种现象的原因,一种

可能是由于 s 偏振和p 偏振方向的调制曲线没有完

全抵消而形成的弱光栅; 另一种可能是跟光纤光敏

性有关的偏振影响, 导致在纤心中心也没有完全抵

消。为了减少前种因数的影响, 可以使用较小发散

角的偏振光束分光器; 后者可以把偏振器的偏振角

!作一个小的偏移和倾斜, 这样可以达到比较好的

效果。

在光纤和波导中, 偏振控制法是刻入布喇格光

栅的有效方法。把其与抖动法和二维扫描法进行比
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较发现[ 9] ,后面两种方法在光栅中不能诱导相位移

动。相比之下, 偏振控制法能够写入具有非均匀变

迹剖面的光栅, 同时在一维扫描中具有相移, 所以得

到该方法比二维扫描法更好。抖动法适合写入几个

相移的高级布喇格光栅, 它主要的缺点是需要干涉

仪控制纤维与相位掩模间的相对位置, 所以其对振

动较敏感且很难实现大刻度的产品。而偏振控制法

能够写入具有几个相移的高级光栅且对上述问题不

太敏感。但必须仔细地调整纤维到相位掩模间的距

离和偏振器的位置,因而, 一旦调整后, 对于紫外写

入几个相位移动的高级布喇格光栅而言, 偏振控制

法就是一种既灵活又稳定的方法。

3 结 论

介绍了在光纤中紫外写入高级光栅的偏振控制

方法。它是利用紫外光在 s 和 p 偏振方向光束写入

两个折射率调制剖面间实现离散的 相移; 考虑到

布喇格光栅的折射率调制幅度的连续变化以及几个

相移的写入,偏振器装在一个可旋转的平台上,用来

控制在两个方向上的紫外光强的比率; 通过扫描速

度来确定诱导有效的折射率的变化, 在曝光期间,扫

描速度应保持恒定。总之,使用该方法可以写入具

有相移和变迹剖面特点的布喇格光栅, 通过对其光

谱特性进行分析, 它是一种简单而又灵活的方法,具

有广泛的应用前景。对从事布喇格光栅制作的研究

具有一定现实指导意义。
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入射的光在顶层被∀立即#反射而并不进入高反射膜
堆的部分比偶数层镜子大, 即进入膜层并经历时延

的光要少些,因此,反射时延也比偶数层镜子小。由

( 14)式即反射率下降与权重因子的关系可知, 反射

率下降同样也是随着 nH 和 nL 的比值的增加而减

小。如果选取镜子的 nH越大或是 nL 越小,则反射

率下降就会越小。

3 结 论

利用具有弱吸收的 QW 介质镜的反射系数的

递推式,引入了一个具有普适性的权重因子来定量

描述镜子中各层的影响。从方便使用的角度, 用介

质折射率表示出了权重因子, 并以此讨论了折射率

对反射时延及反射率下降的影响。研究表明, 对层

数较多的高反镜, 若高折射率介质的折射率 nH 较

小,

或低折射率 nL 较大, 则权重因子便会较大。如果

想使 QW 镜子的反射时延或反射率下降小些,在给

定吸收系数的情况下, 可以选择奇数层反射镜, 也可

以选择高低折射率比值 nH / nL 大的膜系。
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